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Puhdista kaikki juotettavat pinnat 
pakkauksessa olevalla
puhdistusliinalla.

Levitä sulatetta pakkauksessa
olevasta pullosta.

  

Aloita juotoskohdan lämmittäminen 
välittömästi sulatteen levittämisen
jälkeen. Lämmitä juotoskohtaa, 
kunnes se saavuttaa juotettavalle 
materiaalille sopivan lämpötilan.

Levitä juuri sen verran juotostinaa, 
että se muodostaa yhtenäisen 
juotossauman koko putken 
ympäri. Putkenosia juotettaessa 
on huolehdittava siitä, että 
juotostinaa leviää riittävästi 
juotettavien osien väliin.

Anna juotoskohdan jäähtyä ja 
pyyhi mahdollinen ylimääräinen 
sulate pois kostealla liinalla. Muista 
huuhdella putkisto huolellisesti
ennen käyttöönottoa.

Käyttöohje:

Käyttöohje

Yllä mainitut tiedot perustuvat kokeisiin ja 
kokemuksiin. Koska emme voi kontrolloida 
tuotteen käyttöä, suosittelemme koneasennusta 
sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu 
haluttuun asennukseen.


