BRUKSANVISNING LOXEAL LIM

Alla Loxeal lim i vart sortiment &r anaeroba lim - dvs. lim som hardar i franvaro av syre. Limenes hardningsprocessen &r en
katalytisk process, som inleds av franvaro av syre och de fria kopparjoner dar &r narvarande i praktiskt taget alla metaller.
Detta innebar emerllertid ocksd att rostfritt stalrér kan krava anvandning av en aktivator (AT11) just pa grund av det rostfria
stalet dar nastan inga fria kopparjoner har pa sin yta - de levereras med aktivator.

Limmet i vart sortiment kan delas in i tre sektioner: Lim for Gangtatning, lim til Gangsakring och lim til Lagersékring. Féljande
manualen &r uppdelad pd samma satt.

Gangtatning
LOXEAL gangtatning fixerar och tatar gangskarvar mot vatten, varme, gas, luft, olja, kolvaten och mdnga kemikalier.
LOXEAL gangtatning &r varme- och vibrationsbesténdig och finns att tillga i olika fixeringsgrader

Lim typer: 18.10, 53.14, 58.11, 86.72

1. Rengor forst gangorna som skall limas med en trasa, for att eventuellt olja och smuts torkas av - det dr inte
nodvandigt att anvanda tvattmedel.

2. Applicera en lamplig mangd lim pa utvandig 2., 3. och 4. ganga - se till att fa lim hela vagen runt..

3. Skruva ihop rérfogarna. Efter 20-30 minuter ar fogen "hantering torr”. Efter 1-3 timmar ar fogen torr och funktion hardad -
med 86.72 kan hardningen dock ta upp till 6 timmar. Hardningstiden beror framférallt p& temperatur och géngtoleranser.
Hoégre omgivningstemperatur forkortar hardningstiden. Vid rorfogar utférda i rostfritt stal och férkromade rérfogar anvénds
limmen tillsammans med LOXEAL Aktivator A11

Gangsdkring
LOXEAL gangsékring &r idealisk for 18sning av muttrar, gdngtappar, skruvar och andra géngférbindningar. Géngskarvarna
sdkras mot lossning orsakad av vibrationer eller mekanisk paverkan.

Lim typer: 55.03, 83.54, 86.72

1. Rengor forst gangorna som skall limas med en trasa, for att eventuellt olja och smuts torkas av - det ar inte
nddvandigt att anvanda tvattmedel.

2. Applicera en lamplig mangd lim pa utvandig 2., 3. och 4. ganga - se till att fa lim hela vagen runt..

3. Skruva ihop rérfogarna. Efter 20-30 minuter ar fogen “hantering torr”. Efter 1-3 timmar ar fogen térr och funktion hardad -
med 86.72 kan hardningen dock ta upp till 6 timmar. Hardningstiden beror framforallt p& temperatur och géngtoleranser.
Hogre omgivningstemperatur forkortar hardningstiden. Vid rorfogar utférda i rostfritt stal och férkromade rérfogar anvands
limmen tillsammans med LOXEAL Aktivator A1l

Lagersdkring

LOXEAL lagersakring lampar sig val for montering av lager, bussningar, kugghjul och cylindriska @mnen. LOXEAL lagersakring
starker presspassade @mnen och tilldter glidpassning. Haller samman delar med stérre toleranser, férhindrar vridning,
korrosion och vatskelackage

Lim typer: 53-11, 82-33

1. Rengor forst gangorna som skall limas med en trasa, for att eventuellt olja och smuts torkas av - det ar inte
nodvandigt att anvanda tvattmedel.

2. Applicera en lamplig mangd lim pa utvandig ytan - se till att fa lim pa hela ytan.
3. Tryck de delar som ska limmas ihop. Efter ca. 20 minuter &r fogen "hantering torr”. Efter 1 - 3 timmar &r fogen térr och

funktion hardad. Hardningstiden beror framférallt pd temperatur och gangtoleranser. Hégre omgivningstemperatur férkortar
hardningstiden

AKTIVATOR
Aktivatortype: 11

1. Rengor forst gdngorna som skall limas med en trasa, for att eventuellt olja och smuts torkas av - det ar inte
nodvandigt att anvanda tvattmedel.

2. Applicera en tillracklig mangd aktivator till ytorna som skall limas.



3. Vanta nagra sekunder, applicera lim som beskrivits ovan fr&n punkt 2 och plocka upp objekt. Efter 1 till 2 minuter, &r fogen
handtering torr. Efter 5 - 15 min &r samling hardad och klar for anvandning. Hardningstiden beror pd temperaturen och
toleranser.

NB!
Eftersom vi inte har ndgon kontroll éver den slutliga anvdndningen av produkten, &r det starkt rekommenderat att sakerstélla
att produkten ar lamplig for avsedd anvandning och kompatibel med andra monteringsdetaljer!



